
KOLOR
PROMIEŃ 

GIĘCIA 
[mm]

WSPÓŁCZYNNIK U 
[W/m² K]

SZEROKOŚĆ 
PŁYTY 

[m]

DŁUGOŚĆ   
PŁYTY 

[m]

4 mm - Poliwęglan komorowy bezbarwny 700 3,9
1,05 ; 2,10 2,0 ; 3,0

4,0 ; 6,0 dymny 700 3,9

6 mm - Poliwęglan komorowy bezbarwny 1050 3,5
1,05 ; 2,10 2,0 ; 3,0

4,0 ; 6,0 ; 7,0*dymny 1050 3,5

8 mm - Poliwęglan komorowy bezbarwny 1400 3,5
1,05 ; 2,10 2,0 ; 3,0

4,0 ; 6,0
dymny/mleczny* 1400 3,5

10 mm - Poliwęglan komorowy
bezbarwny 1750 3,0

1,05 ; 2,10 2,0 ; 3,0
4,0 ; 6,0 ; 7,0*

dymny/mleczny* 1750 3,0

10 mm Strong - Poliwęglan komorowy bezbarwny 1750 2,2
1,05 ; 2,10 2,0 ; 3,0

4,0 ; 6,0
dymny/mleczny* 1750 2,2

16 mm X-lite - Poliwęglan komorowy
bezbarwny 3000 2,1 1,05 ; 2,10 2,0 ; 3,0

4,0 ; 6,0 ; 7,0*

dymny/mleczny* 3000 2,1 2,10 6,0 ; 7,0*

16 mm 7W - Poliwęglan komorowy
bezbarwny 3000 1,75

2,10 6,0 ; 7,0*

dymny/mleczny* 3000 1,75

20 mm 7W - Poliwęglan komorowy
bezbarwny 3500 1,55

2,10 6,0 ; 7,0*

dymny/mleczny* 3500 1,55

25 mm X-lite - Poliwęglan komorowy
bezbarwny 5000 1,7

2,10 6,0 ; 7,0*

dymny/mleczny* 5000 1,7

32 mm X-lite - Poliwęglan komorowy
bezbarwny 6400 1,6

2,10 6,0 ; 7,0*

dymny/mleczny* 6400 1,6

* płyty dostępne za potwierdzeniem Biura Sprzedaży

Na życzenie Klienta docinamy płyty na potrzebne wymiary bez dodatkowych opłat.

*



PŁYTA Z POLIWĘGLANU KOMOROWEGO DIY

Profil aluminiowy 
dociskowy górny 

szer. 60 mm
długość (m) j.m.

6,0 szt.

PROFILE ALUMINIOWE

Profil aluminiowy 
dociskowy dolny  

szer. 60 mm
długość (m) j.m.

6,0 szt.

6mm 10mm 16mm 20mm 25mm

Profil 
zamykający „F” długość (m) j.m.

2,1 szt.

6,3 szt.

Uszczelka EDPM 
do proflu aluminiowy górny i dolny j.m.

mb

Uszczelka profil dolny EDPM szer. 61 mm j.m.

samoprzylepna mb

grubość płyty kolor szerokość płyty długość płyty

4 mm
bezbarwny

1,05 2,00
dymny

6 mm
bezbarwny

1,05 2,00
dymny

10 mm
bezbarwny

1,05 2,00
dymny

16 X-lite
bezbarwny

1,05 2,00
dymny














